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ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДИАЛЬНОМ 

ВЫДАВЛИВАНИИ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 
 
Холодная штамповка металлов выдавливанием широко используется во всех отраслях 

машиностроения. К преимуществам холодного выдавливания можно отнести высокую точ-
ность и качество поверхности получаемых заготовок, что позволяет получать штамповкой 
заготовки сложных конфигураций, которые не требуют последующей доработки методами 
обработки резанием [1–3]. Кроме того, при холодной пластической деформации происходит 
упрочнение деформируемого металла. Для изготовления сплошных и пустотелых деталей 
с фланцами разных толщин и диаметров в большинстве случаев используют способы холод-
ного радиального выдавливания [1]. 

К факторам, которые ограничивают распространение холодного радиального выдав-
ливания можно отнести наличие высоких удельных усилий, а также неблагоприятную схему 
напряженного состояния в области экватора фланца, что ограничивает возможности получе-
ния фланцев относительно больших размеров. При свободном выдавливании имеют место 
искажения формы фланцев в виде грибовидности или утяжин [1, 2]. Для управления формо-
образованием деталей с фланцами и утолщениями, получаемых поперечным выдавливанием, 
используются различные приемы силового и кинематического воздействия на деформируе-
мую заготовку [1, 3]. Для повышения предельной степени формоизменения и устранения ис-
кажений формы фланца перспективными являются схемы радиального выдавливания с про-
тиводавлением, которое может быть создано путем выдавливания в клиновидную или сту-
пенчатую полость твердой рабочей среды [4–9]. 

Одними из первых работ, посвященных возможностям увеличения предельной степе-
ни формоизменения за счет создания противодавления, являются исследования Когана Р. [4] 
и Александера И. [5]. Ими обращено внимание на трудность обеспечения равномерного вы-
текания металла в радиальную полость и приложения противодавления из-за грибовидного 
искажения формы выдавливаемых фланцев. Выравнивание торца фланца для облегчения 
приложения противодавления может быть обеспечено путем последовательного двусторон-
него выдавливания металла заготовки в полость на начальной стадии процесса [1]. Теорети-
ческому обоснованию целесообразности приложения противодавления при выдавливании 
фланцев и энергетическим расчетам процесса посвящены работы [6–9]. Актуальным пред-
ставляется оценка изменения деформируемости заготовок, обусловленного созданием про-
тиводавления в приемной полости при радиальном выдавливании.   

Целью работы является оценка технологической деформируемости заготовки при ра-
диальном выдавливании с приложением противодавления с использованием критериев, учи-
тывающих схему напряженного состояния.  

Для исследования процесса радиального выдавливания с противодавлением, которое со-
здаётся техническим свинцом, использовали трубчатые заготовки из алюминиевого сплава АД1. 
На рис. 1 показана схема процесса, заготовка с dвн = 20 мм и dнар = 30 мм высотой h = 55 мм 
и свинцовое кольцо с внешним диаметром, равным диаметру полости (ширина щели 
 = 2 мм), в которую выдавливается фланец (dпол = 120 мм) и внутренним диаметром равным 
внешнему диаметру заготовки. Полученная после выдавливания заготовка показана 
на рис. 2. Диаметр фланца полученной заготовки составляет Dф = 59,6 мм. Применение для 
создания противодавления пластической среды позволяет устранить трудности уплотнения, 
возникающие при использовании жидкости.  
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Рис. 1. Схема радиального выдавливания осесимметричных деталей с относительно 

тонким фланцем 
 

 

Рис. 2. Заготовка до и после 
 выдавливания 

Рис. 3. Деформированное состояние 
заготовки 

 

В работе [6] получено приближенное решение такой задачи инженерным и числен-
ным методами. При этом твёрдая рабочая среда выдавливалась в горизонтально расположен-
ную клиновидную полость, образованную плоскостями разъёма верхней и нижней матриц 
и расположенную в средней (по высоте) части выдавливаемого фланца. При такой схеме вы-
давливания значительно упрощается решение задачи пластического течения металла, однако 
существенно усложняется конструкция необходимого приспособления. В данной работе 
щель расположена вертикально, как показано на рис. 1, что упрощает конструкцию приспо-
собления для выдавливания и позволяет получить такое приспособление меньших размеров. 
Для расчетов напряжённо-деформированного состояния (рис. 3) использована программа 
ANSYS. 

Условия трения на поверхностях контакта заготовки и инструмента задавали 
по Кулону. Коэффициент трения принимали равным 0,3. Кривые течения алюминия и свинца 
аппроксимировали зависимостями: 
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для сплава алюминия АД1: 
 

22,0136 uu e ; (1)
 

для технического свинца: 
 

06,04,13 uu e . (2)
 

Напряжённо-деформированное состояние и закон его изменения в течение всего про-
цесса формоизменения рассчитывали в характерных точках заготовки, показанных на рис. 1. 
В данной работе полученные результаты использовали для построения траекторий нагруже-
ния этих точек в координатах , , eu или , , eu. Так как в качестве параметра выбрана од-
на из координат – степень деформации eu, то уравнения траектории нагружения имеют вид: 

 

 = (еu),  = (еu) или  = (еu),  = (еu). 
 

Полученные траектории в координатах , , eu приведены на рис. 3, а в координатах 
, , eu на рис. 4. Значения показателя жёсткости напряжённого состояния , параметра Ло-
де-Надаи  и показателя В. А. Огородникова  , учитывающего влияние третьего инвариан-
та тензора напряжений [10, 11], рассчитывали по формулам: 
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Рис. 4. Поверхность предельных деформаций АД1 и траектории нагружения 
в координатах , , eu 
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Рис. 5. Поверхность предельных деформаций АД1 и траектории нагружения 
в координатах , , eu 

 
Степень деформации eu рассчитывали по формуле: 
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в которой использовали значения интенсивности скоростей деформаций u , полученные ме-

тодом конечных элементов. 
Так как траектории нагружения (eu), (eu) и траектории (еu), (еu) имеют значи-

тельную кривизну (см. рис. 4, 5), то величину использованного ресурса пластичности рас-
считывали по критерию Г. Д. Деля [12], который позволяет рассчитывать величину исполь-
зованного ресурса пластичности  как при немонотонном, так и при сложном монотонном 
нагружении. Для оценки влияния истории нагружения на пластичность при объёмном 
напряжённом состоянии использовано пространство с координатами , , eu, в котором этот 
критерий принимает вид [13, 14]: 
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ue  – степень деформации при соответствующих значениях  и  

 
pt

up de
0

  – предельная деформация, 

tp – время деформирования до разрушения, константу а принимали равной а = 0,2. 
Поверхности предельных деформаций аппроксимировали зависимостями, получен-

ными в работах [8, 14]: 
– поверхность предельных деформаций алюминия АД1 в координатах , , eu [8]: 
 

     32540,05246,0exp20,1, pe ; 

 
– поверхность предельных деформаций алюминия АД1 в координатах , , eu [14]: 

 
    3,085,0exp2,1, pe . 

 
Значение deu берется в точке с координатами , , eu в формуле (6) или в точке 

с координатами , , eu в формуле (7). 
На рис. 3 приведены траектории нагружения для интервалов значений –2    1, 

–1    1, а на рис. 4 для интервалов –2    1 и –2    1. Такие интервалы выбраны по-
тому, что для всех точек значения  находятся в интервале –2,5    0,5, значения  
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в интервале –1    1, а значения  не превышают единицы, то есть во всех точках   1. 
Однако в отрицательной области  достигает величины  = –10,4 (точка 11). Минимальные 
значения  для выбранных точек заготовки приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Минимальные значения  для точек заготовки 1 – 15. 
Точки  Точки  Точки  Точки  Точки  

1 -5,35 4 -3,9 7 -4,95 10 -7 13 -8,6 

2 -1,66 5 -5,56 8 -8,34 11 -10,4 14 -9,76 

3 -0,86 6 -1,85 9 -8,3 12 -8,7 15 -8,31 

 
Выбранные на рис. 3, 4 интервалы значений  обусловлены тем, что при   –2,   0 

и   0 интенсивность процессов накопления повреждений очень низка и с дальнейшим 
уменьшением  более интенсивны процессы «залечивания», которые при   –4 сопровож-
даются изменением структуры деформированного металла. Поэтому такие условия пласти-
ческой деформации часто используют для улучшения механических характеристик материа-
лов [15]. 

На рис. 3, 4 полностью приведены траектории точек 2, 3 и 6. Для остальных точек по-
казана только та часть траектории, значения ,  и  которой соответствуют принятым 
на рис. 3, 4 интервалам этих величин. Часть траекторий для значений   –2 не показана. 

Траектории точек 13, 14, 15 на рис. 3, 4 не показаны, так как  в этих точках изменя-
ется в пределах: 

–8,60  13  –4,35, –9,76  14  4,11, –8,31  15  3,65. 
Анализ характера траекторий нагружения, приведённых на рис. 3, 4, показывает, что 

для точек 5, 6, 9, 12, 15 характерно немонотонное нагружение, в остальных точках имеет ме-
сто сложное нагружение в условиях объёмного напряжённого состояния. Поэтому величину 
использованного ресурса пластичности  рассчитывали по критерию (5) для всего интервала 
значений , ,  и eu. Результаты расчётов  по формуле (5) с использованием компонент 
тензора повреждений (6) и  – по (5) с использованием компонент тензора повреждений (7) 
приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты расчётов  по (5) с использованием (6) и  – по (5) с использованием (7) 

Точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Расчёт  по (5) с использованием (6) 

 0,60 0,48 0,52 0,30 0,47 0,43 0,28 0,36 0,51 0,08 0,28 0,46 0,06 0,08 0,08 

Расчёт  по (5) с использованием (7) 

 0,53 0,41 0,44 0,24 0,40 0,35 0,24 0,30 0,43 0,05 0,23 0,40 0,05 0,06 0,07 

 
Как видно из табл. 2, при выбранной модели процесса накопления повреждений, опи-

сываемой критерием (5), результаты расчётов значений  с использованием координат , , eu 
или , , eu отличаются незначительно. 

Незначительное уменьшение расчётных значений  по сравнению с  обусловлено 
тем, что предельная деформация ер в области отрицательных значений  и  увеличивается 
быстрее, чем в области, где   0, а   0. Необходимо отметить, что в работах Огороднико-
ва В. А. [10, 15] показано, что использование при исследовании пластичности металлов 
в условиях объёмного напряжённого состояния показателя  вместо  при оценке использо-
ванного ресурса пластичности  позволяет получить расчётные значения  более близкие 
к экспериментальным. 
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Кроме того, при пересечении плоскости  = 0 (плоское напряжённое состояние) 
с поверхностью предельных деформаций ер(, ), получается предельная кривая ер(, 0), ко-
торая полностью совпадает с диаграммой пластичности ер(). 

В работе [13] показано, что при использовании в качестве координат , , eu для ис-
следования пластичности металлов при объёмном напряжённом состоянии, плоское напря-
жённое состояние описывается тремя предельными кривыми. 

При 2 = 0 зависимость пластичности от схемы напряжённого состояния описывается 
предельной кривой ер2(), которая получается от пересечения поверхности ер(, ) 
с поверхностью: 

 

  0
3

2
,

22 









f  

(8)

 
и в интервале значений –1    1 полностью совпадает с известной диаграммой пла-

стичности ер(). 
При 1 = 0 имеет место плоское сжатие и зависимость ер от  описывается предельной 

кривой ер1(), которая является результатом пересечения поверхности: 
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f  

(9)

 
с поверхностью предельных деформаций ер(, ). Показатель напряжённого состоя-

ния  в этом случае изменяется в пределах –2    –1. 
Третий случай отвечает условиям плоского растяжения (3 = 0). В этом случае зави-

симость пластичности от схемы напряжённого состояния описывается предельной кривой 
ер3(), которая получается в результате пересечения поверхности: 
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3
,
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f  (10)

 
с поверхностью предельных деформаций ер(, ). Показатель  в этом случае изме-

нится в пределах 1    2. 
Наличие трёх предельных кривых значительно усложняет расчёт  при плоском 

напряжённом состоянии в случае использования координат , , eu по сравнению с расчё-
том  при использовании координат , , eu, где плоское напряжённое состояние ( = 0) опи-
сывается известной диаграммой пластичности ер() во всём интервале значений . 
 

ВЫВОДЫ 

Из анализа полученных результатов следует, что наиболее опасными, с точки зрения 
разрушения, является точка 1, которая находится на внутренней поверхности заготовки, 
и точки 3, 9 на внешней поверхности заготовки. В точках 10, 13, 14, 15 значения использо-
ванного ресурса пластичности минимальны. 

Использование координат , , eu вместо , , eu для оценки  упрощает расчёты , 
так как плоское напряжённое состояние в этом случае описывается известной диаграммой 
пластичности ер(), кроме того, расхождение между расчётными и экспериментальными зна-
чениями  уменьшается. 
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При выдавливании трубчатой заготовки без противодавления максимальный диаметр 
фланца, который можно было получить из алюминия, не превышал Dф = 44,36 мм, при этом 
он имеет коническую форму. При использовании противодавления, создаваемого пластиче-
ской средой, даже при ширине щели выпускного канала  = 2 мм величина использованного 
ресурса пластичности в самой опасной точке 1 не превышала 6  0,6 при диаметре фланца 
Dф = 59,6 мм. 

Применение для создания противодавления пластической среды позволяет устранить 
трудности уплотнения, возникающие при использовании жидкости. В тоже время из резуль-
татов расчётов следует, что при использовании твёрдого тела с низким пределом текучести, 
создаваемое противодавление близко к гидростатическому. 
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